Oletko kiinnittanyt
huomiota ajoneuvojen
muoviosien savyyn?
Vaikka auto olisi

uusi, on hyvinkin
mahdollista,

etté puskurin vari
eroaa selvasti auton
korin varista.

Syita
savyvaihteluihin

Savy voi vaihdella riippuen
pinnasta ja materiaalista,
jolle maali on ruiskutettu.
Esimerkiksi maalatuilta
metalli- ja muovipinnoilta
liuotin haihtuu eri nopeudella.
Pidempi haihtumisaika
antaa varipigmenteille
enemman aikaa "kellua”
vapaasti ja asettua pintaan
nahden asentoon, jossa
sdvy kuivuttuaan nayttaa
tummemmalta.

Rungon osat on maalattu
tehtaan tuotantolinjalla, mutta
muut osat (esim. puskuri,
listat, peilin tausta yms.) on
maalattu eri paikassa, eri
ruiskutusmenetelmaa kayttaen.

Ruiskutustekniikasta ja
staattisesta sahkostéa johtuva
mica-/metallihiutaleiden
asettuminen erilailla pintaan
nahden voi johtaa hivenen
erisdvyiseen tai tummemman/
vaaleamman nékoiseen
lopputulokseen.

Valo heijastuminen
erimuotoisilta (kaareva/suora)
pinnoilta saattaa antaa
vaikutelman erisavyisesta
pinnasta.
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Miksi puskurin savy ei aina tasmaa
ajoneuvon korin varin kanssa?

Me kdaytamme parhaita savytysmenetelmia, jotta vastaavuus
alkuperaisen pinnan kanssa olisi mahdollisimman tarkka.
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